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Kotbaskowo, dn. 06.07.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 3 ztozony w dniu 06.07.2015 .

Dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195011Z w m. Przectaw, gmina
Kotbaskowo.

Pytanie nr 1
1.Dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej na warstwe wigzaca
Prosimy o wyjasnienie nastepujgcych zapisow:
W SST D — 05.03.05b nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg PN-EN, Zamawiajgcy pisze:
Stosowans mieszanki betonu zsfaltowegc o wymiarze D podano w toblicy 1.

Tablica 1. Stosowane rmieszanki

oy Mieszanki owymiarze D“, mm
ruchu
KR 12 ACLIW ¥, Ac1ew
. KR3-4 ACIEW, AC22W
KR 4-5 ACLEW, AC2DW

Wyrozniajgc mieszanke AC11W na KR 1-2. Natomiast w opisie technicznym przy
kategorii ruchu pisze:

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.0PRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA RUCHU KR5.”

1.1. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie jaki rodzaj mieszanki mineralno-
asfaltowej nalezy zastosowac.

1.2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci odnosnie kategorii obcigzenia ruchem.

Odpowiedz na pytanie nr 1.1.
Nalezy zastosowaé mieszanke AC16W zgodnie z pkt. 3.7 opisu technicznego.

Odpowiedz na pytanie nr 1.2.
Zgodnie z pkt.2 opisu technicznego przyjeto kategorie ruchu KR5.




